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Oznaka
čelika

I slučaj
opterećenja

II slučaj
opterećenja

III slučaj
opterećenja

σdop τdop σdop τdop σdop τdop

S235 160 90 180 100 200 115

S275 185 105 205 120 235 130

S355 240 140 265 155 300 175

Tabela - Dopušteni naponi [MPa]




